FINITURA AUTOLUCIDANTE — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ
	 

После нанесения в два слоя состава MARMORINO NATURALE и выждать не менее 7-8 часов для высыхания поверхности. Нанести очень тонкий слой FINITURA AUTOLUCIDANTE, заглаживая немедленно шпателем из нержавеющей стали до получения глянцевого эффекта «под мрамор».
При проведении наружных работ необходимо примерно через 7 дней нанести защитный состав CERA PROTETTIVA. Это делается для того, чтобы отделка усилила свои водоотталкивающие свойства и стала более стойкой к агрессивным элементам окружающей среды.


